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Rezumat 
 

STRATAN NICOLAE. Proiectarea, fabricarea și testarea dispozitivului de prindere a probelor-fâșii. 

Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea de Inginerie Mecanică, Industrială și Transporturi; 

Departamantul Ingineria Fabricatiei; 2024. Teză de master: pag. 51, desene – 23, surse biblografice – 81. 

 

Proiectul dat reprezintă, schițarea elaborarea și testarea uni aparat pentru testarea materialelor la 

întindere sub forme de fâșii. În prima parte, am analizat utilajul deja existent și parțile care pot fi 

compatibile, stabilind exact ce trebuie să facă dispozitivul, am ales materialele și sculele potrivite pentru 

prelucrarea și construirea efectivă a dispozitivului. 

Am testat dispozitivul, într-o simulare utilizând softul specializat SolidWorks Simulation sub diverse 

condiții pentru a ne asigura că funcționează bine și că poate rezista forțelor și asigură prinderea corectă a 

probelor. Rezultatele testelor ne-au arătat puntele slabe și părțile pe care le mai putem îmbunătăți. Acest 

proiect a fost important pentru că am creat o unealtă practică pentru testarea materialelor într-un mod 

eficient și conform standartelor internaționale.  

 

 

Summary 

 

STRATAN NICOLAE.  Designing, manufacturing, and testing the strip sample gripping device. 

Technical University of Moldova, Faculty of Mechanical Engineering, Industrial Engineering and 

Transports; Department of Manufacturing Engineering, 2024. Master thesis: page 51; drawings – 23, 

bibliographic sources – 81. 

 

The given project represents the outlining, development, and testing of a device designed for 

conducting tensile tests on materials in strip forms. In the initial phase, we analyzed the existing equipment 

and compatible components, precisely determining the functions required for the device. We then selected 

the appropriate materials and tools for processing and effectively constructing the device. 

We tested the device in a simulation using the specialized SolidWorks Simulation software under 

various conditions to ensure its proper functioning and ability to withstand forces, ensuring the correct 

gripping of samples. The test results highlighted weaknesses and areas for improvement. This project was 

significant because it resulted in the creation of a practical tool for material testing in an efficient manner 

and in accordance with international standards. 

 

 

Cuvinte cheie. testarea, dispozitiv, sisteme, utilaj, metode,  materiale. 

 

Keywords. Cutting tools, multilayer coatings, systems, equipment, methods, metal carbides 
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Introducere 

 

În cadrul tuturor domeniilor inginerești investigarea și înțelegerea tensiunii ocupă un rol central în 

dezvoltarea tehnologică contemporană. Proiectul propus se bazează pe necesitatea de a explora și optimiza 

comportamentul materialelor sub diverse încărcări, având consecințe semnificative asupra performanțelor 

și inovațiilor în diferite sectoare industriale. În cele ce urmează, vom explora îmbunătățirea performanțelor 

materialelor și siguranța structurilor, impactul asupra mediului și inovațiile tehnologice emergente. 

Dispozitivele de prindere au scopul de a studia materiale cu proprietăți mecanice diferite. Înțelegerea 

tensiunii materialelor este crucială pentru optimizarea caracteristicilor acestora, cum ar fi rezistența, 

durabilitatea și elasticitatea. Prin îmbunătățirea performanțelor materialelor, se pot crea produse mai fiabile 

și durabile în diferite domenii precum industria auto, aeronautică sau construcții. 

În domenii precum ingineria civilă, tensiunea materialelor este esențială pentru evaluarea și asigurarea 

siguranței structurilor. Proiectul poate contribui la dezvoltarea materialelor mai sigure, capabile să reziste 

la încărcări extreme și să prevină colapsurile nedorite. Acest aspect este vital pentru prevenirea 

accidentelor și protejarea vieților umane. 

Industria de testare a materialelor a arătat importanța echipării mașinilor de testare cu gripurileși 

dispozitivele de fixare potrivite, deoarece o mașină poate fi folosită la capacitate maximă numai dacă sunt 

utilizate gripurilesau dispozitivele potrivite. Cu toate opțiunile disponibile, alegerea accesoriilor potrivite 

pentru o aplicație corectă poate fi mai complicat. 
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